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摘  要：采用非水解溶胶–凝胶工艺，以无水三氯化铝和四氯化钛为前驱体，乙醇为氧供体，环保型高沸点二元酸酯混合物 AGSE 为溶剂，四丁基溴
化铵为稳定剂，在碳化硅基片上制备出均匀、致密的钛酸铝薄膜。借助差热–热重、X 射线衍射、场发射扫描电镜和扫描电镜等研究了钛酸铝干凝胶
热处理过程中的相变化、钛酸铝薄膜的晶相组成、显微结构及其抗硝酸钠熔体腐蚀性能。结果表明：在 750 ℃低温制备的钛酸铝薄膜晶粒约为 10 nm，
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Abstract: The homogeneous dense aluminum titanate film was coated on the silicon carbide substrate via nonhydrolytic sol–gel 
method (NHSG), using anhydrous aluminum chloride and titanium tetrachloride as the precursors, ethanol as oxygen donor, binary 
mixed ester AGSE with the characteristic of environmental protection and high boiling point as solvent, and tetrabutyl ammonium 
bromide as stabilizer. The phase transformation of Al2TiO5 xerogel during heat treatment, the crystal composition and microstructure 
of Al2TiO5 film and its corrosion resistance to fused sodium nitrite were studied by means of differential thermal analy-
sis–thermogravimetry, X-ray diffraction, field emission scanning electron microscopy and scanning electron microscopy. The results 
show that Al2TiO5 film annealed at 750 ℃ has the crystal size of about 10 nm and possesses good corrosion resistance to the fused 
sodium nitrite; the crystal size will grow to 120 nm or so when the heat treatment temperature increases to 1 350 ℃. The performance 
of Al2TiO5 film heat-treated at 1 350 ℃ will be greatly improved due to both sharp decrease of the grain boundary area and the dis-
appearance of amorphous phase. 
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钛酸铝(Al2TiO5，简称 AT)不仅具有高熔点   










属醇盐的摩尔比以及金属醇盐的水解速率，在 1 300  
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℃制备了钛酸铝薄膜。江伟辉等[11]以硝酸铝为铝
源，四氯化钛或钛醇盐为钛源，通过硝酸铝中所含
的结晶水引入水解反应所需要的水，于 1 350 ℃在
莫来石、碳化硅和硅片上制备出均匀、致密的钛酸
铝薄膜。Kuo 等[9]以仲丁醇铝和四氯化钛为原料，








1  实    验 
1.1  样品制备 
用吸量管量取 5.8 mL 无水乙醇(分析纯)置于冰
水浴冷却的锥形瓶中，量取 2.2 mL TiCl4(化学纯)，
迅速将吸量管插入乙醇液面以下，使 TiCl4 缓慢与乙
醇混合，得到 TiCl4 的乙醇溶液，再加入 5.334 g 无
水 AlCl3(分析纯)，经 75 ℃油浴加热搅拌得到黄绿
色透明均相前驱体混合液。将 0.500 g 四丁基溴化铵




用。将 50.0 mL AGSE 溶剂加入前驱体混合液中，
经搅拌均匀后，再缓慢加入所配四丁基溴化铵的
AGSE 溶液，形成亮黄色透明溶胶，经 110 ℃陈化
4 h 得橙红色溶胶。采用浸渍–提拉法在 110～130 ℃
下镀膜，干燥 2 h 得到干凝胶薄膜。涂覆基片可经
550 ℃低温热处理后多次镀膜， 终一次镀膜后进
行高温热处理得到钛酸铝薄膜。室温～550 ℃和 550 
℃～750 ℃ 2 个温区热处理时的升温速率分别为 2 
℃/min 和 5 ℃/min，550 ℃低温热处理和 750 ℃高
温热处理的保温时间均为 30 min，自然冷却至室温
取出。 





按 10 ℃/min 的升温速率升温至 1 200 ℃并保温 2 h；
采用 100 ℃热水和 10%的氢氟酸先后清洗样品，去
除基片表面的硝酸钠与玻璃相，再进行后续相关性
能测试。 
1.3  测试与表征 
采用德国 Netzsch 公司产 STA449C 型综合热分
析仪测定干凝胶加热过程中的变化，升温速率为 10 
℃/min。用德国 Bruker 公司产 D8 型 X 射线衍射
(X-ray diffraction，XRD)仪测样品的晶相组成。用日
本电子株氏会社产 JSM–6700 型场发射扫描电镜(field 
emission scanning electron microscope，FESEM)和中
国科学仪器厂产 KYKY–1000B 型 SEM 观察样品表
面形貌。 
2  结果与讨论 
2.1  钛酸铝凝胶在加热过程中的相变化 






图 1  钛酸铝凝胶的差热–热重曲线 
Fig.1  Differential thermal analysis–thermogravimetry  
(DTA–TG) curves of Al2TiO5 gel 
 
图 1 中的 DTA 曲线在 119 ℃和 234 ℃处出现 2
个吸热峰，它们分别对应于残余烷氧基的脱除[12]和
部分溶剂 AGSE(沸程 195～230 ℃)的进一步蒸发；
而 344，499 ℃和 619 ℃处的放热峰则分别归属于
残余丁二酸二甲酯、戊二酸二甲酯和己二酸二甲酯





时钛酸铝继续分解，因此在 1 059 ℃处的放热峰对 
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图 2  钛酸铝凝胶经不同温度热处理后的 XRD 谱 
Fig.2  X-ray diffraction (XRD) patterns of Al2TiO5 gels  




的吸热峰归结于钛酸铝的二次合成。图 1 的 TG 曲
线中，在 700 ℃以前的质量损失是由残余烷氧基的
脱除、部分残余溶剂的蒸发、溶剂各组分的分解引





度为 550 ℃，按 2 ℃/min 由室温升至 550 ℃，保温
30 min；高温热处理的温度为 750 ℃，室温～550 ℃
和 550～750 ℃ 2 个温区的升温速率分别为 2 ℃/ 
min 和 5 ℃/min，750 ℃保温 30 min，自然冷却至室
温取出。 
2.2  钛酸铝薄膜的晶相组成 
图 3 为碳化硅基片和镀有钛酸铝薄膜的碳化硅
基片的 XRD 谱。从图 3 可以看出：相对于碳化硅
基片的 XRD 谱，镀有钛酸铝薄膜的碳化硅基片的
XRD 谱尽管也产生了大量强度较高的碳化硅的衍









图 3  碳化硅基片和镀有钛酸铝薄膜的碳化硅基片的 XRD 谱 
Fig.3  XRD patterns of silicon carbide substrates without and  
with Al2TiO5 film 
1—Silicon carbide substrate; 2—Silicon carbide substrate with 




2.3  钛酸铝薄膜的显微结构 
图 4 给出了热处理温度分别为 750 ℃和 1 350 
℃的钛酸铝薄膜的 FESEM 照片。从图 4a 可以看出：
750 ℃制备的钛酸铝薄膜均匀、致密，钛酸铝晶粒
极为细小，根本分辨不出来，放大 100 000 倍(见图
4b)才可以看出钛酸铝晶粒是 10 nm 左右的微晶。经
1 350 ℃热处理后钛酸铝薄膜的晶粒显著增大，从图
4c 已能看到细小的钛酸铝晶粒，其大小为 120 nm
左右(见图 4d)。 
2.4  钛酸铝薄膜的抗硝酸钠熔体腐蚀的性能 
图 5a 和图 5b 分别是碳化硅基片经硝酸钠熔体
腐蚀前后的表面显微结构。在 750 ℃和 1350 ℃热
处理所制备的钛酸铝薄膜的抗硝酸钠熔体腐蚀效果









钛酸铝薄膜的热处理温度提高到 1 350 ℃时，钛酸
铝薄膜的抗硝酸钠熔体腐蚀的性能大大提高，薄膜 
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图 4  经 750 ℃与 1 350 ℃热处理的钛酸铝薄膜的 FESEM 
照片 
Fig.4  Field emission scanning electron microscope (FESEM)  
micrographs of Al2TiO5 films annealed at 750 ℃ and 
1 350 ℃ respectively 
  
图 5  碳化硅基片经硝酸钠熔体腐蚀前后的表面显微结构 
Fig.5  Microstructure of SiC substrate surface before and after  
corrosion by fused sodium nitrite 
 
表面未产生任何蚀坑(见图 6b)，碳化硅基片完好无
损。在 750 ℃和 1 350 ℃热处理的钛酸铝薄膜，其
抗硝酸钠熔体腐蚀的性能相差较大，这主要有两方
面原因：一方面是由于 750 ℃热处理的钛酸铝薄膜
的晶粒为 10 nm 左右的微晶(见图 4b)，晶粒极为细
小导致其晶界数量很大，而晶界是易受腐蚀的物相，
因此钛酸铝薄膜的抗硝酸钠熔体腐蚀性能相应降
低；而经 1 350 ℃热处理的钛酸铝薄膜的晶粒为 120 
nm 左右(见图 4d)，晶粒尺寸增大了 1 个数量级，致
使其晶界数量急剧减小，表现为钛酸铝薄膜的抗腐





相比，钛酸铝凝胶 1 350 ℃热处理后的 XRD 谱没有
无定形相的衍射背景，也就是说钛酸铝薄膜中不存
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图 6  在 750 ℃和 1 350 ℃热处理所制备的钛酸铝薄膜经硝 
酸钠熔体腐蚀后的显微结构 
Fig.6  Microstructure of Al2TiO5 films annealed at 750 ℃ and 
1 350 ℃ after the fused sodium nitrite corrosion 
 




在碳化硅基片上制备出晶粒尺寸为 10 nm 的钛酸铝
薄膜，薄膜具有良好的抗硝酸钠熔体侵蚀性能。将热
处理温度提高到 1 350 ℃时，钛酸铝薄膜的晶粒增大
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